
 

 

 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 委托方:
  

   检测方法:
单位:    ppm wt 

   报告编号:   P2309042301

   测试日期:   2023/9/4

      样品名称:   铪

      样品编号:   NoID

编制人： 审核人：

责任声明:
未经我司书面批准不得部分复制本报告。
本检测结果仅对取得的测试样品负责。
样品编号为客户提供。
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  西安志越材料科技有限公司

  EGA (气体元素分析法) EGA 数据

元素 含量

B075.2C310CC5


