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单

样品名称 2023.06.19： 氟化钪 分析日期 ：
分析编号 ： W20210617 送样单位：

规格： 备注：
分析结果：

氧化镧 (La₂O₃) ≥97 (%)ScF
₃3025( μg/g)

氧化铈 (CeQ₂) ScD/ REO1292(μg/g) 299.99(% )
氧化镨 (Pr₁O₄) 氧化硅 (SiO₂)1.23(μg/g) 0.0172(%)
氧化钕 (Md0) 氧化铁 (FeD₃) 0.0191(% )0.87(μg/g)
氧化钐 (SmD₁) 氧化钙 (CaO)139(μg/g) 0.0357(% )
氧化铕 (Eu₂D₃) 氧化锆 (ZrO₂)152(μg/g) 0.0620(% )
氧化钆 (Gd₂O₂) 氧化铝 (AlD₁)165(μg/g) 0.0153(% )

氧化钛 (TiO₂)氧化铽 (TbD₂) 0.0572(% )0.54( μg/g)
氧化镝 (Dy₂D₃) 氧化铜 (CuO)1.27(μg/g) 0.0046(%)
氧化钬 (HoD₁) 氧化钒 (VQ₂)0.63(μg/g) 0.00052(% )
氧化铒 (ErD₁) 氧化镁 (MgO)0.73(μg/g) 0.00098(%)
氧化铥 (Tm₂O₃) 氧化钠 (Na₂O)135(μg/g) 0.0357(%)

氧化镍 (NiO)氧化镱 (Yb
₂0) 157(μg/g) 0.0017(% )

氧化镥 (LuD₃) 243(μg/g)
氧化钇 (YD₃) 2.37(μg/g)

// //




