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志越国际有限公司
ZHIYUE INTERNATIONAL CO., LIMITED

s

产品名称 亚微米碳化钒 (0.5-1.0um)

生产批号

检测项

ZY-C-20210818-02

目 杂质元素含量

检测方法 全元素分析

检测标准

化学元

志越企标：HW-C-20150525-2

素 检测标准 检测结果

18.02Cr 17.0-18.5

Cr 0.21≤0.30

1.20≤1.40o

≤0.10Fe 0.05

≤0.005Nb 0.002

≤0.050w 0.032

Ti ≤0.001 0.0006

Cr ≤0.001 0.0004

检测结果 ≤0.001 0.0002Ni

≤0.001 0.0003M o

≤0.050Si 0.0300

≤0.001 0.0004Mn

0.0001Mg ≤0.001

≤0.001 0.0004Co

≤0.001Cu 0.0001

≤0.001 0.0005S

平均粒度 D50: 0.5-1.0um D50:0.76um

纯   度 XRD无杂质相≥99%,XRD无杂质相

检测结论 合 格

检测部门 质量技术部

报告日期




