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质量 证明书/Certification Of Analysi

志越国际有限公司
ZHIYUE INTERNATIONAL CO., LIMITED

s

Tungsten Carbide (wc)产品名称 (Product)

生产批号 (Number)

分析项目 (Analysis Projet

ZY-C-20240506-01

) 杂质元素含量 (Impurity element content)

全元素分析
分析方法 (Analytical Technique)

(Inductively Coupled Plasma/Elemental analyzer)

化学元素化学元素
检测结果 检测结果

(Chemical (Chemical
(Test Result) (Test Result)

composition) composition)

Cr 0.00036.11 Mg
Cr 0.00050.06 Mn

o 0.03 Mo 0.0018

0.0006 0.0003Fe Ni

Na 0.001 Pb 0.0001
Test Result

sb0.001 0.0006K

0.001 0.0006P Si

s 0.00050.0005 Sn

0.00050.0005Al Ti

cd 0.0001 0.0001Cr

0.0005 0.0001Co Bi

0.0005V Cu 0.0001

平均粒度(D50)partidle size D50:409 nm

检测结论 (Test conctusion) Qualified

质量技术部 (Quality Testing Department检测门 (Testing Department)

检测日期 (Testing Date) 2024-05-13




